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Jiné C (%)
5R10 max 0,07
max 0,06
5RA50 max 0,10
max
3R12 0,030
max
0,030
0,05-0,15
max
3R19 0,030
URANUS max
S1/
A610 0.015
6R35 max 0,08
8R40 max 0,08
max 0,07
max
3R65 0,030
max
0,030
max
0,030
3R60 / max
3R66 0,030
max
5R60 0,050
max
0,030
max
3R68 0,030
max
0,035
5R75 max 0,08
max 0,08
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Chemické slozeni
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